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HABER CURSADO LA ASIGNATURA MATERIALES I: QUIMICA Y GEOLOGIA DE LOS MATERIALES
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de edificios.

Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la
edificacion, sus variedades y las caracteristicas fisicas y mecénicas que los definen.
En cualquier caso se garantizara que los estudiantes:

Demuestren poseer y comprender conocimientos en esta A&rea de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Sepan aplicar estos conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboracién y defensa de argumentos y resolucién de
problemas dentro de su area de estudio.

Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexion
sobre temas relevantes de indole social, cientifica o ética.

Puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto especializado como no
especializado.

Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia.

En base a lo descrito, se definen las siguientes competencias, clasificadas en competencias transversales o
genéricas, y especificas de formacion disciplinar y profesional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENERICAS)

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democraticos (ley 27/2005, de 30 de noviembre, de
fomento de la educacién y la cultura de la paz),se definen las siguientes competencias transversales o
genéricas:

INSTRUMENTALES

Capacidad de organizacion y planificacion

Resolucién de problemas

Toma de decisiones

Comunicacion oral y escrita en la lengua nativa

Capacidad de andlisis y sintesis

Conocimientos de informética relativos al &mbito de estudio
Capacidad de gestion de la informacion

Conocimiento de una lengua extranjera

PERSONALES Trabajo en equipo Compromiso ético Razonamiento critico

Trabajo en un equipo de carécter interdisciplinar

Trabajo en un contexto internacional Habilidades en las relaciones interpersonales Reconocimiento a la
diversidad y la multiculturalidad
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SISTEMICAS

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Motivacion por la calidad Adaptacion a nuevas situaciones Aprendizaje auténomo
Iniciativa y espiritu emprendedor

Liderazgo

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Creatividad

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENERICAS) Orientacion a resultados
Orientacion al cliente

COMPETENCIAS ACADEMICAS GENERALES

Capacidad de improvisacion y adaptacion para enfrentarse con nuevas situaciones

Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnolégicas Capacidad de razonamiento, discusion y
exposicion de ideas propias Capacidad de comunicacion a través de la palabra y la imagen

Habito de estudio y método de trabajo

Capacidad de busqueda, analisis y seleccion de informacion.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSENANZA)

Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la
edificacion, sus variedades y las caracteristicas fisicas y mecanicas que los definen.

Capacidad para adecuar los materiales de construccién a la tipologia y uso del edificio, gestionar y dirigir la
recepcion

Conocimiento del comportamiento de los materiales empleados en la edificacion, en sistemas constructivos
tradicionales o avanzados.

Capacidad para valorar y seleccionar los materiales de construccion elementales y prefabricados, segun la
tipologia, ubicacion y uso del edificio. Conocimiento de las diversas tipologias, definiciones, identificaciones,
ensayos y prescripciones.

Capacidad para su evaluacion y criterios de aceptacién o rechazo.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEORICO:

TEMA 1. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES
TEMA 2. HORMIGON Y SUS COMPONENTES

TEMA 3. MORTEROS

TEMA 4. MATERIALES METALICOS

TEMA 5. MATERIALES DE ORIGEN ORGANICO VEGETAL: MADERAS
TEMA 6. REVESTIMIENTOS DE BAJO ESPESOR: PINTURAS

TEMA 7. PRODUCTOS BITUMINOSOS

TEMA 8. MATERIALES AISLANTES

TEMA 9. PRODUCTOS CERAMICOS

TEMA 10. VIDRIOS
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Tema 1. Materiales y sistemas constructivos tradicionales. Introduccién. La tierra como material de
construccién. Control de suelos de aportacion. Construcciones de muros de carga de mamposteria. La
madera como elemento estructural.

Tema 2. Hormigdén y sus componentes. Introduccion. Definiciones. Tipos de hormigones: ligeros, pesados,
reforzados, de alta resistencia, poliméricos,

proyectados, reciclados, blancos, coloreados y vistos. Componentes del hormigén: cemento, agua, aridos,
aditivos y adiciones. Propiedades del hormigén fresco: consistencia, docilidad, homogeneidad, fraguado,
densidad. Propiedades del hormigdén endurecido: compacidad, permeabilidad, densidad, retraccion,
resistencia a compresion, resistencia al desgaste. Durabilidad del hormigén. Productos prefabricados de
hormigén estructural. Productos prefabricados de hormigén no estructural.

Tema 3. Morteros. Introduccién. Definiciones, tipos y clasificacién. Componentes. Normalizacién.

Tema 4. Materiales metalicos. Introduccién. Propiedades generales de los metales: el estado metalico,
propiedades mecénicas, propiedades fisicas, soldabilidad, corrosion. Clasificacion y denominacion de metales
férreos: armaduras de acero para hormigén, mallas electrosoldadas y productos de acero para estructuras
metélicas. Metales no férreos de interés en edificacién. Productos prefabricados.

Tema 5. Materiales de origen organico vegetal: maderas. Introduccién. Propiedades fisicas y mecanicas de la
madera. Degradacion, defectos y patologias de la madera. Utilizacién de la madera en edificacion.

Tema 6. Revestimientos de bajo espesor: pinturas. Introduccion. Definiciones. .Constituyentes. Propiedades.
Clases de pinturas. Aplicaciones.

Tema 7. Productos bituminosos y plasticos. Introduccion. Definiciones. Tipos. Aplicaciones.

Tema 8. Materiales aislantes. Introduccion. Propiedades. Tipologias: materiales aislantes térmicos, acusticos e
ignifugos. Aplicaciones.

Tema 9. Productos ceramicos. Introduccién. Propiedades generales. Tipologia de productos ceramicos de uso
en edificacion. Aplicaciones.

Tema 10. Vidrios. Introduccion. Propiedades generales. Tipologias. Aplicaciones.
TEMARIO PRACTICO:

- Ejercicios referentes al célculo de pardmetros fisicos y mecénicos de los productos de construccion
contemplados en esta guia docente.

-Seminarios:

- Novedades en la industria de los productos de construccién contemplados en esta guia docente y sus
aplicaciones.

-Précticas de Laboratorio:
-Reconocimiento de productos de construccion

-Propiedades generales de los productos de construccion contemplados en esta guia docente: fisicas,
hidrofisicas, quimicas y mecanicas.
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-Salidas de campo

- Visita a fabricas
- Visitas a obras y a exposiciones en Tiendas y Almacenes de Productos de Construccion
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Annales de L'Institut Technique du Batimen et des Travaux Publics (del ITBTP) Bulletin D'Information ( del
CEB)

Cemento-Hormigén
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Plastics Engineering [Recurso electrénico]
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ENLACES RECOMENDADOS
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Metodologias de ensayos de laboratorio para la determinacion de las propiedades generales de los productos
de construccion. Enlace : http://dca.ugr.es/aulamateriales

Manual del vidrio. Enlace : http://es.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?navl=pr&LG=FR

Guias de morteros de la Asociacién Nacional de Fabricantes de Morteros AFAM. http://www.afam-
morteros.com/

METODOLOGIA DOCENTE

Las actividades que de manera continua o ciclica se aplican en la Disciplina Materiales de Construccion a fin
de dirigir, orientar y culminar el proceso de aprendizaje de los contenidos previstos y con los objetivos
prefijados, podemos concretarlos en los siguientes grupos:

Actividades Bésicas: Clases teodricas (Leccion expositiva y divulgativa, estructurada segun la siguiente
secuencia: Introduccion, Sintesis de referencia, Fijacién de objetivos, Desarrollo formal, Resumen y
Conclusiones, Relacion de bibliografia); Clases practicas (en aula y laboratorio); Tutorias; Evaluacion.

Actividades Complementarias: Visitas a fabricas, talleres, obras y exposiciones; Trabajos
monograficos; Publicaciones docentes y bibliografia recomendada; Conferencias; Asesoramiento y
reciclaje a postgraduados.

Particular interés presentan las clases practicas en el estudio de las asignaturas que componen el
Departamento de Construcciones Arquitectonicas, y en especial la de Materiales de Construccién, tanto
como consolidacién y refuerzo de los conocimientos adquiridos en las clases tedricas, como por la necesidad
de conocer, comparar, elegir y controlar los materiales, no s6lo en sus fundamentos teéricos, sino en
su versibn como material de construccion. Asi las clases practicas se estructuran secuencialmente con las
tedricas, con el apoyo de los siguientes recursos fundamentales: Aula, Laboratorio de Ensayos, Muestrario y
Catalogos comerciales.

La evaluacion se entiende como fin ultimo del proceso, a través de una serie de pruebas. En la Disciplina de
Materiales Il, el adorno con cantidad de datos y anécdotas tecnoldgicas, facilitan singularmente el
planteamiento de un sistema de evaluacién, evitando que sea puramente memoristico, primando lo
fundamental sobre lo accesorio, abordando el examen con supuestos de aplicacion en la realidad. Asi éste
adquiere caracteres reales de evaluacién de la cualidad, aproximandose a su doble funcién: calificadora y
formativa; segun Bloom.

EVALUACION (INSTRUMENTOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE EVALUACION Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACION FINAL, ETC.)

La evaluacion se llevara a cabo de forma continuada a lo largo del curso, valorando:

La asistencia a clases tedricas y practicas.

La asistencia a tutorfas individuales y en grupo.

La asistencia a actividades programadas.

La realizacion y exposicion oral de problemas.

La realizacion, presentacion y defensa de trabajos tutelados por el profesor, de realizacion individual y en
grupo.

El grado de conocimientos alcanzado, mediante examen de conocimientos tedricos y practicos.
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La calificacion global correspondera a la puntuacién ponderada de los diferentes aspectos y actividades que
integran el sistema de evaluacion.

EVALUACION UNICA FINAL

Aquellos alumnos que, en virtud del articulo 8 de la Normativa de Evaluaciéon y de Calificacion de los
Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en sesién extraordinaria de 20 de
mayo de 2013) opten y les sea concedida la EVALUACION UNICA FINAL DE LA ASIGNATURA, deberan presentar
el conjunto de practicas y trabajos que a tal fin se propongan, asi como realizar el examen que acredite que
el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la presente Guia Docente. Sus
coeficientes y los minimos necesarios para obtener la calificaciéon seran los que se expresan en la siguiente

tabla.
CRITERIO SOMETIDO A EVALUACION COEFICIENTE MINIMO
Actividades 0,2 -
Asistencias 0,1 80%
Examen 0,7 5

INFORMACION ADICIONAL
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